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l. WYKAZ OSIAGNIEC NAUKOWYCH ALBO ARTYSTYCZNYCH,
O KTORYCH MOWA W ART. 219 UST. 1. PKT 2 USTAWY

Jako osiggni¢cie naukowe pod wspolnym tytutem: Modyfikacja betonu zwyklego, do oceny w
postepowaniu habilitacyjnym w dziedzinie Nauk Inzynieryjno-Technicznych w dyscyplinie In-

zynieria Ladowa, Geodezja i Transport przedstawiam:
1. Monografi¢ naukowa, zgodnie z art. 219 ust. 1. pkt 2a ustawy:

Wplyw dodatku popiolu lotnego ze spalania osadow sciekowych na wybrane wlasciwosci
betonu zwyklego ISBN: 978-83-8237-182-6 (wersja papierowa) i 978-83-8237-183-3 (wersja
elektroniczna), Warszawa 2023, Wydawnictwo SGGW.

Recenzenci wydawniczy:

» Prof. dr hab. inz. Jerzy Hota, Politechnika Wroctawska,

» Prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
oraz

2. Cykl powigzanych tematycznie artykutdéw naukowych, zgodnie z art. 219 ust. 1. pkt 2b usta-

wy:

Wplyw dodatkéw na wybrane wlasciwosci betonu zwyklego

1) Rutkowska Gabriela, Matuszynska Ilona, Miciak Tomasz, Badania wlasciwosci betonu
z dodatkiem odpadowej ceramiki czerwonej, zastepujqcej czes¢ kruszywa. Cement Wapno
Beton, 5, 2018, s. 407413, IF: 0,476 — 20 pkt.
Celem przeprowadzonych badan byto okreslenie przydatnosci odpadowej ceramiki czerwonej do
produkcji betonu zwyktego, a tym samym ocena wybranych wtasciwosci mieszanki betonowe;j
oraz stwardniatego betonu, w ktorym czg¢$¢ kruszywa naturalnego zastgpiono dodatkiem.
Indywidualny wklad: M6j udziat w pracy szacuje na 80% — 16 pkt.
Zaplanowanie eksperymentu: koncepcja, analiza literatury przedmiotu, opracowanie metodyki
badawczej 1 przygotowanie materiatu badawczego, opracowanie receptur mieszanek betonowych
betonu zwyklego referencyjnego oraz mieszanek z dodatkiem odpaddéw ceramicznych frakcji

4-8 mm i frakcji 8-16 mm. Przygotowanie probek betonowych i wykonanie badan eksperymen-
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talnych na dojrzalym betonie — wytrzymatosci na Sciskanie, wytrzymato$ci na zginanie oraz na-
sigkliwosci. Kompilacja i opracowanie danych — wtasciwosci mieszanki betonowej, betonu wy-
tworzonego z dodatkiem odpadowej ceramiki czerwonej, wykonanie analizy wynikow badan,

przygotowanie manuskryptu artykutu, redakcja i korekta artykutu.

2) Rutkowska Gabriela, Wichowski Piotr, Lipinski Rafal, Wphyw rozdrobnionych odpa-
dow szklanych na wybrane wlasciwosci betonow sporzgdzonych z ich udziatem. Przeglad
Naukowy Inzynieria i Ksztaltowanie Srodowiska, 27 (4), 82, 2018, s. 463-475,
DOI:10.22630/PNIKS.2018.27.4.44 — 10 pkt.

Celem przeprowadzonych badan byta analiza i ocena wptywu dodania rozdrobnionych odpadoéw
szklanych w czasie sporzadzania mieszanki betonowej betonu zwyklego na jego wybrane wia-
sciwosci.

Indywidualny wklad: Moj udziat w pracy szacuje na 80% — 8 pkt.

Zaplanowanie eksperymentu: koncepcja, analiza literatury przedmiotu, opracowanie metodyki
badawczej i przygotowanie sktadnikow mieszanki betonowej, opracowanie receptur mieszanek
betonowych bez dodatkow oraz z r6zng zamiang cementu na maczke szklang (5, 9, 12%) oraz
zamiang kruszywa na sthuczke szklang w ilosci 5, 9, 12%. Przeprowadzenie na dojrzatym betonie
badan wytrzymato$ci na $ciskanie, wytrzymatosci na zginanie, mrozoodpornosci. Wykonanie

analizy wynikow badan, przygotowanie manuskryptu artykutu, redakcja 1 korekta artykutu.

3) Rutkowska Gabriela, Wisniewski Krzysztof, Chalecki Marek, Goérecka Mirostawa,
Mitosek Kamil, Influence of fly-ashes on properties of ordinary concretes. Annals of
Warsaw University of Life Sciences — SGGW Land Reclamation, 48 (1), 2016, s.
79-94 — 14 pkt.

W pracy przedstawiono wyniki badan eksperymentalnych, ktorych celem byla analiza i ocena
wptywu popiotu lotnego krzemionkowego i wapiennego na wybrane wtasciwosci mieszanki be-
tonowej 1 dojrzatego betonu.

Indywidualny wklad: Moj udziat w pracy szacuje na 75% — 10,5 pkt.

Zaplanowanie eksperymentu: koncepcja, analiza literatury przedmiotu, dobér sktadnikéw mie-
szanki betonowej i ustalenie ich sktadu, przygotowanie probek betonowych. Przeprowadzenie na

dojrzalym betonie badan nasigkliwos$ci, wytrzymatos$ci na $ciskanie, wytrzymatosci na rozcigga-
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nie przy rozlupywaniu, gltebokosci penetracji wody pod cisnieniem. Wykonanie analizy uzyska-
nych wynikow badan eksperymentalnych, przygotowanie manuskryptu artykutu, redakcja i ko-

rekta artykutu.

4) Rutkowska Gabriela, Wichowski Piotr, Mroczkowska Aneta, Ksztattowanie wlasciwo-
sci betonu zwyktego na bazie cementow z dodatkiem wilokien stalowych i popiotu lotnego.

Acta Scientiarum Polonorum. Architectura, 15 (3), 2016, s. 71-80 — 11 pkt.

Celem zrealizowanych badan byta ocena wptywu widkien stalowych i popiotéw lotnych pocho-
dzacych z termicznego przeksztatcania osaddéw Sciekowych (dodanych w czasie sporzadzenia
mieszanki betonowej) na wybrane wlasciwosci betonu.

Indywidualny wklad: Moj udziat w pracy szacuje na 80% — 8,8 pkt.

Zaplanowanie eksperymentu: koncepcja, analiza literatury przedmiotu, przygotowanie materiatu
badawczego, opracowanie receptury mieszanek betonowych: betonu zwyktego referencyjnego,
mieszanek z dodatkiem widkien stalowych w ilosci 0,7% masy cementu, mieszanek z dodatkiem
wiokien stalowych w ilosci 0,7% i popiotu lotnego w ilo$ci 5% masy cementu. Wykonanie mie-
szanek betonowych, przygotowanie probek betonowych. Przeprowadzenie badania wytrzymato-
sci na Sciskanie, wytrzymalo$ci na zginanie, wytrzymalo$ci na rozcigganie przy roztupywaniu.
Wykonanie analizy wynikéw badan, przygotowanie manuskryptu artykutu, redakcja 1 korekta

artykutu.

5) Rutkowska Gabriela, Matuszynska Ilona, Rosa Marcin, Badania wlasciwosci betonu

wyprodukowanego z dodatkiem popiotu lotnego. Inzynieria Ekologiczna, 36, 2014, s. 53—
64 — 9 pkt.

Celem badan byta analiza i ocena wptywu dodania popiotdéw lotnych w czasie sporzgdzania mie-
szanki betonowej betonu zwyklego na jego wlasciwosci techniczne.

Indywidualny wklad: Moj udzial w pracy szacuje na 80% — 7,2 pkt.

Zaplanowanie eksperymentu: koncepcja, analiza literatury przedmiotu, przygotowanie materiatu
badawczego do sporzadzenia mieszanek betonowych, opracowanie receptur mieszanek betono-
wych — betonu referencyjnego oraz z dodatkiem popiotéw lotnych. Wykonanie mieszanek i
przeprowadzenie badan na mieszance betonowej — konsystencji. Przygotowanie prébek betonu i

przeprowadzenie na dojrzaltym betonie badan nasigkliwosci, glebokosci penetracji wody pod ci-
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$nieniem, wytrzymaltosci na $ciskanie. Wykonanie analizy wynikow badan, przygotowanie ma-

nuskryptu artykutu, oprawa graficzna, redakcja i korekta artykutu, wizualizacja.

6) Rutkowska Gabriela, Sobczak Mateusz, Beton modyfikowany pytami krzemionkowymi.
Acta Scientiarum Polonorum. Technica Agraria, 13 (1/2), 2014, s. 3-18 — 6 pkt.

Celem badan bylo okreslenie wptywu pytu krzemionkowego dodanego do mieszanki betonowej
na wybrane wtasciwosci mieszanek i uzyskiwanych z nich betonéw.

Indywidualny wklad: M6j udziat w pracy szacuje na 90% — 5,4 pkt.

Zaplanowanie eksperymentu: koncepcja prac badawczych, opracowanie metodyki badawczej,
charakterystyka materiatu badawczego, dobdr kruszywa do mieszanki betonowej, opracowanie
receptur mieszanek betonowych betonu referencyjnego oraz z rézng zawartosciag mikrokrze-
mionki — 5, 10 i 15%. Wykonanie mieszanek betonowych i sprawdzenie konsystencji, gestosci i
zawartosci powietrza wedlug obowigzujacych norm. Przygotowanie probek betonowych i bada-
nie wytrzymato$ci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, wytrzymatosci na zginanie, nasigkli-
wosci, glebokosci penetracji wody pod ci$nieniem, mrozoodporno$ci. Dokonanie analizy uzy-
skanych wynikoéw badan, przygotowanie manuskryptu artykutu, oprawa graficzna, redakcja i ko-

rekta artykutu, wizualizacja.

7) Rutkowska Gabriela, Pienkosz Karolina, Wphw metakaolinitu jako czesciowego za-
miennika cementu, na wybrane wiasciwosci betonu (ASTRA MK40). Acta Scientiarum
Polonorum. Architectura, 13 (4), 2014, s. 31-42 — 11 pkt.

Celem przeprowadzonych badan byta analiza i ocena wptywu dodania metakaolinitu w czasie
sporzadzania mieszanki betonowej betonu zwyktego na jego wybrane wiasciwosci. Uzyskane
wyniki pozwolity na okreslenie wytrzymatosci badanego materiatu przy roznej zawartosci meta-
kaolinitu i oceng jego roli jako dodatku do betonu.

Indywidualny wklad: Moj udziat w pracy szacuje na 90% — 9,9 pkt.

Zaplanowanie eksperymentu: koncepcja, analiza literatury przedmiotu, opracowanie metodyki
badawczej 1 przygotowanie materiatu badawczego, opracowanie receptur mieszanek betonowych
betonu referencyjnego i z r6zng iloscig metakaolinitu — 5, 10 i 15%. Wykonanie mieszanek i
przeprowadzenie na mieszance betonowej badan gestosci, zawartosci powietrza, konsystencji.

Przygotowanie probek betonowych. Przeprowadzenie na dojrzatym betonie badan wytrzymato-
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$ci na $ciskanie, wytrzymato$ci na zginanie, nasigkliwosci, mrozoodporno$ci. Opracowanie ana-

lizy wynikow badan, przygotowanie manuskryptu artykutu, oprawa graficzna, redakcja i korekta

artykulu, wizualizacja.

Il. WYKAZ AKTYWNOSCI NAUKOWEJ ALBO ARTYSTYCZNEJ

1.

Wykaz opublikowanych monografii naukowych (z zaznaczeniem pozycji niewymienionych
w pkt 1.1).

1)

Rutkowska Gabriela Monika, Beton modyfikowany popiotem lotnym z termicznego

przeksztatcenia osadow sciekowych. ISBN 978-83-7583-853-4, Warszawa 2019, Wy-

dawnictwo SGGW, 146 stron.

Wykaz opublikowanych rozdziatow w monografiach naukowych.

1)

2)

3)

4)

Rutkowska Gabriela, Wewnetrzne elementy wykonczeniowe: drzwi wewnetrzne. W
Konrad Podawca (red.), Rozwigzania konstrukcyjne w projektach architektoniczno-
budowlanych: katalog rozwigzan z komentarzami, rozdz. 7.2. Warszawa: Verlag
Dashofer, 2007.

Rutkowska Gabriela, Elementy elewacyjne: okna. W: Konrad Podawca (red.),
Rozwigzania konstrukcyjne w  projektach —architektoniczno-budowlanych: katalog

rozwiqgzan z komentarzami, rozdz. 6.2. Warszawa: Verlag Dashofer, 2007.

Wichowski Piotr, Rutkowska Gabriela, Malarski Maciej, Analiza skutecznosci oczysz-
czania Sciekow w kontekscie mozliwosci rozwoju turystyki wodnej w dorzeczu Wisty, Tu-
rystyka wodna dla regionu. Marlena Prochorowicz, Bogustaw Stankiewicz (red.). Szcze-
cin: Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego,
2016, s. 133-143.

Rutkowska Gabriela, Wichowski Piotr, Borowiecka Aleksandra, Badanie wybranych
wiasciwosci betonow zwyklych z udziatem popiotow lotnych z termicznej przerobki osa-
dow Sciekowych stosowanych w obiektach turystycznych, Turystyka wodna dla regionu.
Marlena Prochorowicz, Bogustaw Stankiewicz (red.). Szczecin: Wydawnictwo Uczelnia-

ne Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2016, s. 103-110.



5) Rutkowska Gabriela, Wisniewski Krzysztof, Pienkosz Karolina, Wpfyw zawartosci me-
takaolinitu na wodoszczelnos¢ i parametry wytrzymatosciowe betonu przeznaczonego do
obiektow turystyki wodnej, Turystyka wodna dla regionu/. Marlena Prochorowicz, Bogu-
staw Stankiewicz (red.). Szczecin: Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego

Uniwersytetu Technologicznego, 2016, s. 113-121

6) Rutkowska Gabriela, Wisniewski Krzysztof, Kanarek Adrian, Wptyw srodowiska piele-
gnacji betonu zwyktego wykorzystywanego w budowie wsi na wybrane wtasciwosci fi-
zyczne. Innowacyjne rozwiqgzania w produkcji rolnej ze szczegolnym uwzglednieniem
chowu zwierzgt. Tom XXV. Monografia pod red. Wactawa Romaniuka, Falenty-
Warszawa 2020, s. 245-252.

7) Rutkowska Gabriela, Ocena i analiza wphywu wlasciwosci popiotu lotnego z termiczne-
go przeksztatcania osadow Sciekowych na wytrzymatos¢ betonu wyprodukowanego z jego
udziatem. W: Monografie Technologii Betonu. Paulina Gos (red.), Stowarzyszenie Pro-
ducentow Cementu, 2021, s. 653-668.

8) Rutkowska Gabriela, Popiét lotny z osadow sciekowych jako dodatek do betonu w uje-
ciu obowigzujgcych norm, W: Monografie Technologii Betonu. Paulina Gos (red.), Sto-

warzyszenie Producentow Cementu, 2023.

3. Informacja o cztonkostwie w redakcjach naukowych monografii.
4. Wykaz opublikowanych artykulow w czasopismach naukowych (z zaznaczeniem pozycji
niewymienionych w pkt 1.2).
Artykuly opublikowane po doktoracie posiadajace IF (niewymienione w pkt 1.2)

1) Rutkowska Gabriela, Zéttowski Mariusz, Chylinski Filip, Trach Yuliia, Gortych
Elzbieta. The effect of glass flour on the microstructure and properties of fiber rein-
forced concrete: experimental studies. Applied Sciences —w recenzji (IF: 2,7).

2) Trach Yuliia, Venkata Siva, Naga Sai Goli, Trach Roman, Melnychuk Grygoriy,
Kiersnowska Agnieszka, Podlasek Anna, Rutkowska Gabriela, VVaverkova Magdale-
na Daria, Koda Eugeniusz, Devendra Narain Singh, Influence of low-cost minerals on
reduction of Cr*® and formation of immobile Cr*® in water. Environmental Geotech-

nics —w recenzji (IF: 2,516).



3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Ogrodnik Pawel, Rutkowska Gabriela, Powezka Aleksandra, Zéttowski Mariusz,
Szulej Jacek, Wisniewski Krzysztof., Howorus Patryk, Research on the Effect of Fire
Thermal Energy on the Microstructure and Properties Mechanical of Fiber-
Reinforced Cement  Mortars. Energies, 16, 18, 2023, s. 1-21,
DOI:10.3390/en16186450, IF: 3,2 — 140 pkt.

Rutkowska Gabriela, Assessment of fly ash from thermal treatment of sewage sludge
according to the applicable standards. Journal of Ecological Engineering, 24, 3, 2023,
s. 20-34, DOI:10.12911/22998993/157319, IF: 1,3 — 100 pkt.

Rutkowska Gabriela, Zotowski Mariusz, Rusakov Konstantin, Pawluk Katarzyna,
Andrzejak Joanna, Zéttowski Bogdan, The Influence of Fly Ash from Sewage Sludge
on the Concrete Carbonation Course. Buildings, 13, 7, 2023, s. 1-16,
DOI:10.3390/buildings13071838, IF: 3,8 — 70 pkt.

Trach Yuliia, Melnychuk Victor, Stadnyk Oleksandr, Trach Roman, Bujakowski Filip,
Kiersnowska Agnieszka, Rutkowska Gabriela, Skakun Leonid, Szer Jacek, Koda
Eugeniusz, The Possibility of Implementation of West Ukrainian Paleogene Glauco-
nite—Quartz Sands in the Building Industry: A Case Study. Sustainability, 15, 2, 2023,
s. 1-22, DOI:10.3390/su15021489, IF: 3,9 — 100 pkt.

Zoéttowski Mariusz, Zottowski Bogdan, Ogrodnik Pawel, Rutkowska Gabriela,
Wierzbicki Tomasz, Vibration Signal Diagnostic Information of Reinforced Masonry
Elements Destruction. Applied Sciences - Basel, 13, 2023, s. 1-15,
DOI:10.3390/app13084913, IF: 2,7 — 100 pkt.

Jeleniewicz Katarzyna, Rutkowska Gabriela, Zéttowski Mariusz, Kula Dorota: Influ-
ence of ground waste glass addition on concrete prepared with their participation
properties, Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie, 73 (145), 2023, s. 46—
53, DOI:10.17402/554, 1F: 0,4 — 70 pkt.

Rutkowska Gabriela, Zottowski Mariusz, Kaszewska Karolina, Powezka Aleksandra,
Ogrodnik Pawet, Analysis of the Possibility of Using Cenospheres in the Production of
Cement Mortars for Use in an Elevated Temperature Environment, Sensors, 22, 19,
2022, s. 1-18, DOI:10.3390/522197518, IF: 3,9 — 100 pkt.

Siwinski Jarostaw, Szcze$niak Anna, Rutkowska Gabriela, Kubiak Katarzyna, Sto-

larski Adam, Integrated effects of concrete samples size and fibers amount on com-
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11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

pressive strength of high and ultra-high strength concretes based on reactive powders.
Structural Concrete, 24, 1, 2022, s. 1402-1414, DOI:10.1002/suc0.202200417, IF: 3,2
— 100 pkt.

Wisniewski Krzysztof, Rutkowska Gabriela, Jeleniewicz Katarzyna, Dabkowski
Norbert, Wojt Jarostaw, Chalecki Marek, Siwinski Jarostaw, The Impact of Fly Ashes
from Thermal Conversion of Sewage Sludge on Properties of Natural Building Mate-
rials on the Example of Clay. Sustainability, 14, 10, 2022, s. 1-16,
DOI:10.3390/su14106213, IF: 3,9 — 100 pkt.

Ogrodnik Pawel, Rutkowska Gabriela, Szulej Jacek, Zottowski Mariusz, Powezka
Aleksandra, Badyda Artur, Cement Mortars with Addition of Fly Ash from Thermal
Transformation of Sewage Sludge and Zeolite. Energies, 15, 4, 2022, s. 1-21,
DOI:10.3390/en15041399, IF: 3,2 — 140 pkt.

Rutkowska Gabriela, Ogrodnik Pawet, Zottowski Mariusz, Powezka Aleksandra,
Kucharski Michal, Krejsa Martin, Fly Ash from the Thermal Transformation of Sew-
age Sludge as an Additive to Concrete Resistant to Environmental Influences in Com-
munication  Tunnels. Applied Sciences-Basel, 12, 4, 2022, s. 1-20,
DOI:10.3390/app12041802, IF: 2,7 — 100 pkt.

Zo6ttowski Mariusz, Rutkowska Gabriela, Liss Michat, Kataczynski Tomasz, Krejsa
Martin, Vibration Energy Signal Information for Measure Dynamic Preferences of Ce-
ramic Building Materials Using Experimental Modal Analysis Methodology, Materi-
als, 15, 4, 2022, s. 1-14, DOI:10.3390/mal15041452, IF: 3,4 — 140 pkt.

Rutkowska Gabriela, Zéttowski Mariusz, Fly ash from thermal transformation of
sewage sludge as an alternative additive to concrete resistant to environmental influ-
ences, Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie, 71 (143), 2022, s. 48-55,
DOI:10.17402/517, IF: 0,4 — 70 pkt.

Rutkowska Gabriela, Chalecki Marek, Zoéttowski Mariusz, Fly Ash from Thermal
Conversion of Sludge as a Cement Substitute in Concrete Manufacturing. Sustainabil-
ity, 13, 8, 2021, s. 1-14, DOI:10.3390/su13084182, IF: 3,889 — 100 pkt.

Rutkowska Gabriela, Zéttowski Mariusz, Liss Michat, The Use of Modal Analysis in
Addition Percentage Differentiation, and Mechanical Properties of Ordinary Con-
cretes with the Addition of Fly Ash from Sewage Sludge. Materials, 14, 17, 2021, s. 1—
24, DOI:10.3390/ma14175039, IF: 3,748 — 140 pkt.



18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

Rutkowska Gabriela, Wichowski, Piotr, Franus, Malgorzata, Mendryk, Michat,
Fronczyk Joanna, Modification of Ordinary Concrete Using Fly Ash from combustion
of Municipal Sewage Sludge. Materials, 13, 2, 2020, s. 486-503,
DOl:0rg/10.3390/mal13020487, IF: 4,046 — 140 pkt.

Rutkowska Gabriela, Ogrodnik Pawel, Fronczyk Joanna, Bilgin Ayla, Temperature
Influence on Ordinary Concrete Modified with Fly Ashes from Thermally Conversed
Municipal Sewage Sludge Strength Parameters. Materials, 13, 22, 2020, s. 1-18,
DOI:10.3390/mal3225259, IF: 3,623 — 140 pkt.

Rutkowska Gabriela, Matuszynska Ilona, Miciak Tomasz, Badania wiasciwosci be-
tonu z dodatkiem odpadowej ceramiki czerwonej, zastepujgcej czes¢ kruszywa. Ce-
ment Wapno Beton, 5, 2018, s. 407, IF: 0,476 — 20 pkt.

Wichowski Piotr, Rutkowska Gabriela, Kaminski Norbert, Trach Yuliya, Analysis of
water consumption in the campus of Warsaw University of Life Sciences in years
2012-2016. Journal of Ecological Engineering, 20, 5, 2019, s. 193-202,
DOI:10.12911/22998993/105473, IF: 1,3 — 70 pkt.

Rutkowska Gabriela, Fronczyk Joanna, Wichowski Piotr, Badania mozliwosci wyko-
rzystania popiolow lotnych z termicznego przeksztalcania osadow sciekowych do pro-
dukcji betonow zwyktych. Rocznik Ochrona Srodowiska 2018, T. 20, s. 1113-1128,
IF: 0,563 — 15 pkt.

Rutkowska Gabriela, Wichowski Piotr, Fronczyk Joanna, Franus Malgorzata,
Chalecki Marek, Use of fly ashes from municipal sewage sludge combustion in pro-
duction of ash concretes. Construction and Building Materials, 188, 2018, s. 874-883,
DOI:10.1016/j.conbuildmat.2018.08.167, IF: 4,046 — 140 pkt.

Rutkowska Gabriela, Wichowski Piotr, Swigon Konrad, Sobieski Piotr, Badanie
wlasciwosci betonow z dodatkiem popiotow lotnych pochodzqcych z termicznej obrob-
ki osadow sciekowych. Cement Wapno Beton 2, 2017, s. 113-119, IF: 0,468 — 20 pkt.
Rutkowska Gabriela, Chalecki Marek, Wichowski Piotr, Zwirska Joanna, Barszcz
Bartosz, Influence of siliceous and calcareous fly-ashes on properties of cement mor-
tars. Journal of Ecological Engineering, 17, 4, 2016, s. 208-288,
DOI:10.12911/22998993/64553, IF: 1,3 — 12 pkt.
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26)

27)

Rutkowska Gabriela, Klepak Olga, Podawca Konrad, Problemy strat ciepta w istnie-
Jjgcych budynkach jednorodzinnych w kontekscie bledow wykonawczych. Rocznik
Ochrona Srodowiska 2013, T. 15, cz. 3, s. 2625-2639, IF; 0,806 — 15 pkt.

Podawca Konrad, Rutkowska Gabriela, Analiza przestrzennego rozkladu typow za-
nieczyszczer powietrza w uktadzie dzielnic m.st. Warszawy. Rocznik Ochrona Srodo-

wiska 2013, T. 15, cz. 3, s. 2090-2107, IF: 0,806 — 15 pkt.

Artykuly opublikowane po doktoracie nie posiadajace IF (niewymienione w pkt 1.2)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

Zottowski Mariusz, Rutkowska Gabriela, Dabkowski Norbert, Jeleniewicz Katarzy-
na, Kula Dorota, Szlachetka Olga, Diagnostyka uszkodzen elementow murowych na
podstawie miar liczbowych procesu drganiowego, Materiaty Budowlane, 1, 5, 2022, s.
24-26, DOI:10.15199/33.2022.05.04, 100 pkt.

Rutkowska Gabriela, Popidt lotny z termicznego przeksztatcania osadow sciekowych
Jjako dodatek do betonéw zwyktych, Acta Scientiarum Polonorum. Architectura, 19(2),
2020, s. 93-104, DOI:10.22630/ASPA.2020.19.2.21, 20 pkt.

Rutkowska Gabriela, Filipchuk Sergij, Fronczyk Joanna, Wplyw wiasciwosci popiotu
lotnego z termicznego przeksztatcania osadow Sciekowych na parametry betonu zwy-
ktego, Acta Scientiarum Polonorum. Architectura, 19(3), 2020, s. 43-54,
DOI:10.22630/ASPA.2020.19.3.26, 20 pkt.

Rutkowska Gabriela, Siekut Karol, Wplyw popiotu z termicznego przeksztafcania
osadow Sciekowych jako zamiennika czesci cementu na parametry betonu zwyktego.
Acta Scientiarum Polonorum. Architectura, 18(1), 2019, s. 47-57, 20 pkt.

Wichowski Piotr, Rutkowska Gabriela, Sawiak Przemystaw, Analiza porownawcza
wybranych metod stosowanych do obliczania instalacji wodociggowych. Scientific
Review. Engineering and Environmental Sciences, 26 (3), 77, 2017, s. 373-382, 10
pkt.

Wichowski Piotr, Rutkowska Gabriela, Nowak Piotr, Wymywanie wybranych metali
cigzkich z betonow zawierajgcych popiot z termicznego przeksztatcania osadow Scieko-

wych. Acta Scientiarum Polonorum. Architectura, 16(1), 2017, s. 43-51, 11 pkt.
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34)

35)

36)

37)

38)

39)

40)

41)

42)

43)

Rutkowska Gabriela, Chalecki Marek, Wichowski Piotr, Zwirska Joanna, Barszcz
Bartosz, Influence of siliceous and calcareous fly-ashes on properties of cement mor-
tars. Journal of Ecological Engineering 17, 4, 2016, s. 208-288, 12 pkt.

Gorecka Mirostawa, Chalecki Marek, Rutkowska Gabriela, Wooden skeleton con-
structions formerly and nowadays in Poland. Scientific Review. Engineering and
Environmental Sciences, 25 (2), 72, 2016, s. 195-205, 10 pkt.

Rutkowska Gabriela, Klepacka Ewa, Wplyw widkien stalowych na wtasciwosci beto-
nu zwyktego. Acta Scientiarum Polonorum. Architectura 15(4), 2016, s. 223-232, 11
pkt.

Rutkowska Gabriela, lwaszko Michat, Wphyw popiotow lotnych ze spalania osadow
sciekowych na wytrzymatos¢ i mrozoodpornosc¢ betonow drobnoziarnistych. Inzynieria
Ekologiczna 2015, 45, s.59-67, 9 pkt.

Wisniewski Krzysztof, Rutkowska Gabriela, Szczgsny Kamil, Wphw dodatku gra-
nulatu styropianowego pochodzgcego z recyklingu na wybrane wtasciwosci fizyczne i
mechaniczne betonu zwyklego. Acta Scientiarum Polonorum. Architectura 14(3),
2015, s. 67-77, 11 pkt.

Rutkowska Gabriela, Wichowski Piotr, Sroka Marek, Analiza mozliwosci wykorzy-
stania pomp ciepta dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Euroregionie Beski-
dy. Europa Regionum 2015, T. 23, s. 223-230, 7 pkt.

Wichowski Piotr, Rutkowska Gabriela, Pigtek Marcin, Analiza wptywu wybranych
nosnikow energii na koszty ogrzewania obiektu agroturystycznego oraz emisje szko-
dliwych substancji do atmosfery. Europa Regionum 2015, T. 24, s. 399-310, 7 pkt.
Matuszynska Ilona, Matuszynski Marcin, Rutkowska Gabriela, Place zabaw na tere-
nach parkéw zdrojowych, jako wsparcie turystyki zdrowotnej, Europa Regionum 2015,
T. 24, s. 249-258, 7 pkt.

Rutkowska Gabriela, Klepak Olga, Analiza i ocena wystgpowania bledow w wyko-
nawstwie izolacji termicznej w budynkach jednorodzinnych na podstawie badan kame-
rq termowizyjng. Scientific Review. Engineering and Environmental Sciences,
21 (3), 57, 2012, s. 213-224, 5 pkt.

Rutkowska Gabriela, Zaradkiewicz Daniel, Beton zwykly jako materiat do akumula-
¢ji ciepta w budownictwie energooszczednym. Acta Scientiarum Polonorum. Architec-

tura, 10(4), 2011, s. 33-41, 4 pkt.
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44)

45)

46)

47)

48)

49)

50)

51)

52)

Rutkowska Gabriela, Barytka Kinga, Analiza wphwu materiatow budowlanych
na mikrosrodowisko budynkoéw mieszkalnych. Scientific Review. Engineering and
Environmental Sciences, 20 (3), 53, 2011, s. 174-182, 5 pkt.

Rutkowska Gabriela, Kijanka Pawet, Analiza poréwnawcza wybranych cech tech-
nicznych cegiel petnych na przyktadach budynkow jednorodzinnych. Acta Scientiarum
Polonorum. Architectura, 9(2), 2010, s. 35-44, 6 pkt.

Rutkowska Gabriela, Wykorzystanie niekonwencjonalnych zrodetl energii w budow-
nictwie jednorodzinnym. Technika Rolnicza Ogrodnicza Les$na, 4, 2010, s. 23-25, 6
pkt.

Rutkowska Gabriela, Lipinski Przemystaw, Analiza poréownawcza rozwigzan struk-
turalno-materiatowych przegrod poziomych w budownictwie jednorodzinnym. Prze-
glad Naukowy Inzynieria i Ksztattowanie Srodowiska, Wydawnictwo SGGW, 18(3),
2009, s. 47-55, 2 pkt.

Rutkowska Gabriela, Przybytkowski Marcin, Analiza optacalnosci ocieplania wy-
branych budynkéw jednorodzinnych. Cz. 2. Przeglad Naukowy Inzynieria i Ksztatto-
wanie Srodowiska, Wydawnictwo SGGW, 17(4), 2008, s. 145-152, 2 pkt.
Rutkowska Gabriela, Przybytkowski Marcin, Analiza optacalnosci ocieplania Wy-
branych budynkow jednorodzinnych. Cz. 1. Przeglad Naukowy Inzynieria i Ksztatto-
wanie Srodowiska, Wydawnictwo SGGW, 17(4), 2008, s. 136-144, 2 pkt.
Rutkowska Gabriela, Analiza mozliwosci docieplania istniejgcych budynkow jedno-
rodzinnych w aspekcie wykorzystania niekonwencjonalnych zZrodel energii. Przeglad
Naukowy Inzynieria i Ksztattowanie Srodowiska, Wydawnictwo SGGW, 17(1), 2008,
S. 64-72, 2 pkt.

Rutkowska Gabriela, Analiza mozliwosci wykorzystania ekologicznych materiatow
budowlanych we wspotczesnym budownictwie niskim jednorodzinnym. Przeglad Nau-
kowy Inzynieria i Ksztaltowanie Srodowiska, Wydawnictwo SGGW, 16(4), 2007, s.
55-63, 2 pkt.

Rutkowska Gabriela, Analiza porownawcza infrastruktury technicznej w wybranej
gminie z wymogami UE. Przeglad Naukowy Inzynieria i Ksztattowanie Srodowiska,
Wydawnictwo SGGW, 16(4), 2007, s. 47-54, 2 pkt.
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53)

54)

55)

56)

57)

58)

59)

Rutkowska Gabriela, Analiza poréwnawcza infrastruktury technicznej i spotecznej w
wybranej gminie z wymogami UE. Przeglad Naukowy Inzynieria i Ksztaltowanie Sro-
dowiska, Wydawnictwo SGGW, 16(2), 2007, s. 64-72, 2 pkt.

Rutkowska Gabriela, Technical and social infrastructure of the commune of
Wyszkdw in comparison with EU requirements. Acta Scientiarum Polonorum. Archi-
tectura, 6(3), 2007, s. 43-51, 2 pkt.

Rutkowska Gabriela, Beba Aleksandra, Rozwigzania materiatowe domow jednoro-
dzinnych na przyktadzie gminy Koscian. Scientific Przeglad Naukowy. Inzynieria i
Ksztaltowanie Srodowiska, 15(1), 2006, s. 184-191, 4 pkt.

Rutkowska Gabriela, Dom jednorodzinny na polskiej wsi na przyktadzie gminy Na-
ruszewo. Przeglad Naukowy. Inzynieria i Ksztalttowanie Srodowiska, 12(2), 2003,
s$.114-120.

Rutkowska Gabriela, Rekonstrukcja polskiego rolnictwa w momencie integracji
z Unig Europejskq, Przeglad Techniki Rolniczej i Lesnej, 11/02, 2002, s. 1622
Rutkowska Gabriela, Modelowa zabudowa wspétczesnych zagrod rolniczych w do-
stosowaniu do produkcji rolnej. Gospodarka przestrzenna polskich miast i wsi XXI
wieku, Biatystok 2002, s. 285-291.

Rutkowska Gabriela, Modelowa zabudowa zagrdd rolniczych w dostosowaniu do

produkcji rolnej, Przeglad Techniki Rolniczej i Lesnej 2001, s. 24—26.

Artykuly opublikowane przed doktoratem (niewymienione w pkt 1.2)

60)

61)

Pisarski Marcin, Gérecka (Rutkowska) Gabriela, Badania zabudowy gospodarstw

rolnych w srodkowej Polsce. Przeglad Techniki Rolniczej i Le$nej, 1996.

Pisarski Marcin, Gérecka (Rutkowska) Gabriela, Bloczki z betonu komdrkowego

wysokiej jakosci. Przeglad Techniki Rolniczej 1 Les$nej, 1997.

Wykaz osiggni¢¢ projektowych, konstrukcyjnych, technologicznych (z zaznaczeniem pozy-

cji niewymienionych w pkt 1.3).

W ramach wspoélpracy z przemystem opracowatam w zaktadzie prefabrykacji betonowej

PEKABEX S.A. w Mszczonowie technologi¢ produkcji innowacyjnych wielkogabaryto-
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wych prefabrykowanych elementéw konstrukcji budowlanych z betonu lekkiego wysokich

wytrzymatosci.

6. Wykaz publicznych realizacji dziet artystycznych (z zaznaczeniem pozycji niewymienio-

nych w pkt I.3).

7. Wykaz wystgpien na krajowych lub migdzynarodowych konferencjach naukowych lub arty-

stycznych, z wyszczeg6lnieniem przedstawionych wyktadow na zaproszenie wyktadow ple-

narnych.

w

W okresie dotychczasowej pracy zawodowej uczestniczylam biernie lub aktywnie

konferencjach  naukowych,  wyglaszatam  referaty, = prezentowalam  postery

i zgtaszatam artykuty do materiatow konferencyjnych, m.in.:

1)

2)

3)

4)

5)

IX Konferencja Naukowa — Wie$ Polska w Nowym Stuleciu. Kierunki planowania
przestrzennego i architektury wspotczesnej wsi Biatystok-Wigry, 19-21 maja 2000.
Rutkowska Gabriela. Ksztattowanie zabudowy siedliska rolniczych w dostosowaniu do
wymogow produkcji rolnej.

Konferencja Naukowo-Techniczna ,, InZynierskie i przestrzenne aspekty zabudowy obsza-
réw niezurbanizowanych”, Warszawa-Rogow, listopad 2002.
Rutkowska Gabriela, Ksztattowanie form budynkéw jednorodzinnych na wsi w techno-
logii Sunday system.
Konferencja Naukowa Inzynieria i Ksztaltowanie Srodowiska Obszaréw Niezurbanizo-
wanych — Woda w Inzynierii Krajobrazu, Warszawa 2002.
Rutkowska Gabriela, Technical and social infrastructure of the commune of Wyszkow
in comparison with UE requirements.
Konferencja Naukowa Inzynieria i Ksztaltowanie Srodowiska Obszaréw Niezurbanizo-
wanych — Woda w Inzynierii Krajobrazu, \Warszawa, 2002.
Rutkowska Gabriela, Rozwigzania materialowo-konstrukcyjne domow jednorodzin-
nych na przyktadzie Gminy Koscian.
Konferencja Naukowa ,, Gospodarka przestrzenna polskich miast 1 wsi”, Biatystok,
2002.
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

Rutkowska Gabriela, Modelowa zabudowa wspélczesnych zagrod rolniczych w dosto-
sowaniu do produkcji rolnej.

XI Konferencja ,, Kompleksowe i szczegolowe problemy inzynierii srodowiska”, Poli-
technika Koszalinska, Dartowo, 23—26 maja 2013.

Rutkowska Gabriela, Klepak Olga, Podawca Konrad, Problemy strat ciepta w istnie-
Jjgcych budynkach jednorodzinnych w kontekscie btedow wykonawczych.

XI Konferencja ,, Kompleksowe i szczegotowe problemy inzynierii srodowiska”, Poli-
technika Koszalinska, Dartowo, 23—26 maja 2013.

Podawca Konrad, Rutkowska Gabriela, Analiza przestrzennego rozktadu typow zanie-
czyszczen powietrza w uktadzie dzielnic m.st. Warszawy.

Konferencja Naukowa ,, Techniczne i przyrodnicze aspekty w budownictwie i inZynierii
srodowiska”, Warszawa, 16-17 czerwca 2016.

Rutkowska Gabriela, Wichowski Piotr, Mroczkowska Aneta, Ksztaltowanie wtasciwo-
Sci betonu zwyktego na bazie cementow z dodatkiem widkien stalowych i popiotu lotne-
go.

Konferencja naukowa ,, Techniczne i przyrodnicze aspekty w budownictwie i inZynierii
srodowiska”, Warszawa, 16—17 czerwca 2016.

Wichowski Piotr, Rutkowska Gabriela, Analiza porownawcza instalacji wodociggo-
wej zaprojektowanej w Swietle zmiennych zalecen projektowych.

XXVI Migdzynarodowa Konferencja naukowa pod patronatem Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, 16 wrzesnia 2020. Problemy intensyfikacji produkcji zwierzecej
Z uwzglednieniem ochrony srodowiska, standardow UE i produkcji energii alternatyw-
nej, w tym biogazu.

Rutkowska Gabriela, Wisniewski Krzysztof, Kanarek Adrian, Wphw srodowiska pie-
legnacji betonu zwykltego wykorzystywanego w budowie wsi na wybrane wlasciwosci fi-
zyczne.

1% International Conference Strategies toward Green Deal Implementation — Water
and Raw Materials (ICGreenDeal2020), 14-16 December 2020, IGSME PAN. Kra-
kow.

Rutkowska Gabriela, Chalecki Marek, Fly ash from thermal conversion of sludge as a

cement substitute in concrete manufacturing. Referat on-line.
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12)

13)

14)

15)

16)

17)

17)

2" International Conference Strategies toward Green Deal Implementation — Water
and Raw Materials (ICGreenDeal2020), 8-10 December 2021, IGSME PAN. Krakow.
Wisniewski Krzysztof, Rutkowska Gabriela, Jeleniewicz Katarzyna, Dabkowski
Norbert, Wojt Jarostaw, The impact of fly ashes from thermal conversion of sewage
sludge on properties of natural building materials on the example of clay. Referat on-
line.

Dni Betonu 2021, 11-13 pazdziernika 2021, Wista

Rutkowska Gabriela, Ocena i analiza wptywu wiasciwosci popiotu lotnego z termicz-
nego przeksztatcania osadow sciekowych na wytrzymatos¢ betonu wyprodukowanego z
Jjego udziatem.

The 7™ International Conference on Water Resource and Environment (WRE 2021),
Rutkowska Gabriela, Chalecki Marek, Assessment and analysis of effect of properties
of various fly ashes from thermal conversion of sewage sludge on strength parameters
of concretes manufactured with their addition. Referat on-line.

3" International Conference Strategies toward Green Deal Implementation — Water
and Raw Materials (ICGreenDeal2020), 5-7 December 2022, IGSME PAN. Krakow.
Wisniewski Krzysztof, Rutkowska Gabriela, Jeleniewicz Katarzyna, Dabkowski Nor-
bert, Wojt Jarostaw, Ekologiczne materialy budowlane na przyktadzie kompozytu gli-
NOWO-popiotowego jako dobre zagospodarowanie popiotow lotnych z termicznej kon-
wersji osadow.

XIl Koferencja Naukowa INFOGLOB 2022, 7-9 czerwca 2022,

Jeleniewicz Katarzyna, Rutkowska Gabriela, Zottowski Mariusz, Kula Dorota,
Ground waste glass addition influence on the concrete prepared with their participation
properties,

Rutkowska Gabriela, Zéttowski Mariusz, Fly ash from thermal transformation of sew-
age sludge as an alternative additive to concrete resistant to environmental influences.
X111 Konferencja Naukowa INFOGLOB 2023, 23-26 maja 2023,

Rutkowska Gabriela, Zoéttowski Mariusz, Ogrodnik Pawel, Popiot lotny z osadow
Sciekowych jako sktadnik mieszanki betonowej odporny na wptyw srodowiska.

Dni betonu 2023, 9-11 pazdziernika 2023, Wista,

Rutkowska Gabriela, Popio? lotny z osadow sciekowych jako dodatek do betonu w

ujeciu obowiqzujgcych norm.
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8. Wykaz udzialu w komitetach organizacyjnych i naukowych konferencji krajowych

lub migdzynarodowych, z podaniem petnionej funkcji.

1) XIlI Konferencja Naukowa INFOGLOB 2023, 23-26 maja 2023 r.,

Organizatorem XIII konferencji Infoglob 2023 byt Uniwersytet Gdanski, Szkota Gtéwna Gospo-
darstwa Wiejskiego w Warszawie, Politechnika Warszawska oraz Szkota Gtowna Stuzby Pozar-
niczej.

W sktad zespotu organizacyjnego wchodzili: dr. Adam Borodo (UG), dr Malgorzata Bielenia
(UG), dr Olga De¢bicka (UG), dr. Tomasza Czuby (UG), dr. Jacek Grodzicki (UG), dr inz. Ga-
briela Rutkowska (Szkota Gléwna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), mgr Magdalena
Pek (UG) i Hanna Wanasz (UG).

9. Woykaz uczestnictwa w pracach zespotéw badawczych realizujacych projekty finansowane
w drodze konkurséw krajowych lub zagranicznych, z podziatem na projekty zrealizowane i
bedace w toku realizacji, oraz z uwzglednieniem informacji o pelnionej funkcji w ramach

prac zespotow.

W roku 2019 uzyskalam finansowanie projektu badawczego pt.: ,,Popiol lotny
7z termicznego przeksitalcania osadow  sciekowych jako modyfikator betonow”,
ktorego bytam kierownikiem (Umowa nr MNISW/2019/174/DIR z dnia 13 czerwca 2019 r. do-
tyczaca przyznania dofinansowania w konkursie: ,,Inkubator Innowacyjnosci 2.0”, realizowanym
w ramach dziatania pn. ,,Wsparcie zarzadzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyni-
kow prac B+R w jednostkach naukowych i przedsigbiorstwach” w ramach Programu Operacyj-

nego Inteligentny Rozwdj 2014-2020 — Dziatanie 4.4).

W roku 2022 bratam udziat w pracach naukowo-badawczych dotyczacych rozwoju tech-
nologii efektywnego energetycznie i procesowo budownictwa senioralnego pod nazwag "BIO-
PAN components™ — kierownik projektu w SGGW byt Lukasz Mazur. W ramach realizacji prac
przygotowatam raport — recykling materiatdbw budowlanych. Analiza sladu weglowego i recy-

klingu materiatow budowlanych dla domu senioralnego.

18



10. Czlonkostwo w migdzynarodowych lub krajowych organizacjach i towarzystwach nauko-

wych wraz z informacjg o pelnionych funkcjach.

Polski Komitet Normalizacyjny — obecnie pelniona funkcja: Cztonek Komitetow Tech-
nicznych od 28 wrzesnia 2022 r. z prawem do glosowania.

KT 214 ds. Wyrobow Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Bu-
downictwie.

KT 234 ds. Elementéw do Pokry¢ Dachowych.

Polski Zwigzek Inzynierow i Technikow Budownictwa PZITB, okres cztonkostwa:
od 2015 — do chwili obecnej, pelniona funkcja: Cztonek Towarzystwa.

Niezalezny Samorzadny Zwigzek Zawodowy ,,Solidarno$¢”, okres cztonkostwa: od 2015

— do chwili obecnej, petniona funkcja: Cztonek.

11. Wykaz stazy w instytucjach naukowych lub artystycznych, w tym zagranicznych, z poda-

niem miejsca, terminu, czasu trwania stazu 1 jego charakteru.

W okresie od 1 czerwca do 2 wrzes$nia 2019 roku odbytam 3-miesieczny staz naukowy
w zakresie technologii materiatow budowlanych na National University of Water
and Environmenntal Engineering in the Institute of Building and Architecture
(Rivne, Ukraina). Staz zostal zrealizowany w ramach umowy o statej wspoOtpracy miedzy
NUWEE 1 SGGW, obejmujacej dziatalnos¢ badawcza 1 dydaktyczng (umowa
o podwojnym dyplomowaniu). W ramach stazu zapoznatam si¢ z projektami badawczymi
prowadzonymi przez pracownikbw NUWEE, prowadzitam wyklady i seminaria
dla studentéw i pracownikdw Instytutu — dotyczace wptywu popiotu lotnego z termicznego
przeksztatcania osadow S$ciekowych na parametry betonu zwyktego. Przeprowadzitam
réwniez badania w laboratorium konstrukcyjnym technologii betonu z dodatkami popiotu
lotnego. W ramach powstatej wspotpracy zostat opublikowany artykut:

Rutkowska Gabriela, Fronczyk Joanna, Filipchuk Sergij, Wphw wilasciwosci popiotu

lotnego z termicznego przeksztalcenia osadow sciekowych na parametry betonu zwykte-

go. Acta Scientiarum Polonorum. Architectura. 19 (3), 2020, s. 43-54.
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12. Wykaz cztonkostwa w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism wraz z in-

formacja o pelnionych funkcjach (np. redaktora naczelnego, przewodniczacego rady nauko-

wej, itp.).

Rutkowska Gabriela - Guest Editor of special Issue — Reinforced Concrete: Engineering
Structure and Mechanical Behavior. A special issue of Materials (ISSN 1996-1944). This

special issue belongs to the section "Construction and Building Materials™, 2023.

13. Wykaz recenzowanych prac naukowych lub artystycznych, w szczegdlnosci publikowanych

w czasopismach miedzynarodowych.

Podczas mojej pracy naukowej bytam recenzentem poradnikéw Ministerstwa Edukacji i Nauki:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Podawca K. Zarys budownictwa ogdlnego, Wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne
I Pedagogiczne, 2003.

Poradnik dla nauczycieli: Grycuk J. Krycie dachow dachowkq ceramiczng i cementowq,
Wydawnictwo Instytut Technologii Eksploatacji — Panstwowy Instytut Badawczy, Ra-
dom 2006.

Poradnik dla ucznia: Grycuk J. Krycie dachéw dachéwkq ceramiczng i cementowq,
Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji — Panstwowy Instytut Badawczy, Ra-
dom 2006.

Poradnik dla nauczycieli: Gasiorowska D. Krycie dachow plytami dachowymi, Wydaw-
nictwo Instytut Technologii Eksploatacji — Panstwowy Instytut Badawczy, Radom
2006.

Poradnik dla ucznia: Gasiorowska D. Krycie dachéw plytami dachowymi, Wydawnic-
two Instytut Technologii Eksploatacji — Panstwowy Instytut Badawczy, Radom 2006.
Poradnik dla nauczycieli: Chmiel P. Wykonywanie obrobek blacharskich dachowych
i elewacyjnych, Wydawnictwo Instytut Technologii Eksploatacji — Panstwowy Instytut
Badawczy, Radom 2006.

Poradnik dla ucznia: Chmiel P. Wykonywanie obrobek blacharskich dachowych
i elewacyjnych, Wydawnictwo Instytut Technologii Eksploatacji — Panstwowy Instytut

Badawczy, Radom 2006.
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Przygotowywatam recenzje artykutow do czasopism naukowych:

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

Aspekt  srodowiskowy wykorzystywania popiotu z termicznego przeksztatcania
komunalnych osadéw sciekowych w zawiesinach twardniejgcych — ACTA Scientiarum
Polonorum. Architectura, 2020.

Mortar for 3D printers using river sand, Portland cement and hydraulic lime — Scien-
tific Review Engineering and Environmental Sciences, 2020.

Alkali-Activated Hybrid Concrete Based on Fly Ash and Its application in the Produc-
tion of High-Class Structural Blocks — Crystals (IF: 2.061), 2020.

Utilization of iron tailings sand as an environmentally friendly alternative to natural
river sand in concrete: shrinkage characterization and mitigation strategies — Materials
(IF: 3.057), 2020.

Effects of curing conditions on mechanical and microstructural properties of concrete
incorporating iron tailing powder — Materials (IF: 3.057), 2020.

Evaluation on the Effect of Silica Fume on amorphous Fly Ash Geopolymers Exposed
to Elevated Temperature — Magnetochemistry (IF: 1.947), 2020.

A Step Towards Sustainable Self-Compacting Concrete by Using Partial Substitution of
Wheat Straw Ash and Bentonite Clay Instead of Cement —Sustainability (IF: 3,251),
2020.

Effect of Fly Ash on Compressive Strength, Drying Shrinkage, and Carbonation depth
of Mortar with Ferronickel-Slag Powder — Applied Science (IF: 2,679), 2021.

Analysis of the Aggregate Effect on the Compressive Strength of Concrete Using Dune
Sand — Applied Science (IF: 2,679), 2021.

Evaluation of changes in structure of modified cement composite using fractal analysis
— Applied Science (IF: 2,679), 2021.

Thermal performance assessment of wall made of lightweight concrete blocks with re-
cycled brick and ground polystyrene — Buildings (IF: 2,648), 2021.

Production of ultra-high-performance concrete with low energy consumption and car-
bon footprint using supplementary cementitious materials instead of silica fume: A re-
view — Energies (IF: 3.004), 2021.
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20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

Incorporation Study of Recycled Concrete Aggregates and Mineral Admixtures in
Pavement Quality Concrete — Recycling.

The influence of the environment on the properties of hybrid cement-based concrete
with steel and air cooled slags — Crystals (IF: 2,589), 2021.

Effects of graphene oxide encapsulated silica fume and its mixing with nano-silica sol
on properties of fly ash-mixed cement composites — Crystals (IF: 2,589), 2021.

Effect of mixed recycled aggregate on the mechanical strength and microstructure of
concrete under different water cement ratios — Materials (IF: 3,623), 2021.

Effects of PCE on the dispersion of cement particles and initial hydration — Materials.
Influence of natural weather conditions in the long-term fracture energy of Glass Fibre
Reinforced Cement (GRC) modified with chemical additions — Materials (IF: 3,623),
2021.

Hydration performances of magnesium potassium phosphate cement using sodium algi-
nate as a candidate retarder — Materials (IF: 3,623), 2021.

Analysis of early-age hydration behavior and micro-mechanism of coral sand cement
mortar — Materials (IF: 3,623), 2021.

Electromechanical response of smart ultra-high performance concrete under external
loads corresponding to different electrical measurements — Sensors (IF: 3,576), 2021.
Flexural Behavior of Self-Prestressed RC Slabs with Fe-Based Shape Memory Alloy
Rebar — Applied Sciences (IF: 2,679), 2022.

Examination on mixing proportion of self-compacting gangue based pavement concrete
— Buildings (IF: 2,648), 2022.

A Contribution towards a More Sustainable Cement: Synergy of Mill Scales, Greek Wet
Fly Ash, Conventional Raw Materials and Clinkering Temperature — Minerals (IF:
2,644), 2022.

Full-Field Deformation-Aided Compressive Failure Evaluation of Seawater Concrete
Using Digital Image Correlation Technique — JMSE (IF: 2,9), 2022.

The Effect of Slag on the Mechanical Properties of Coralline-Activated Materials and
the Formation and Transformation of Mineral Crystals — Crystals (IF: 2,7), 2022.
Mechanical Behavior of Refined SCC with High Admixture of Hybrid Micro-and Ordi-
nary Steel Fibers Inhibition of alkali-carbonate reaction by fly ash and metakaolin on

dolomitic limestones — Sustainability (IF: 3,9), 2022.
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35)

36)

37)

38)

39)

40)

41)

42)

43)

44)

45)

46)

47)

48)

43)

Does metakaoline replacement adversely affect the cyclic behavior of non-strengthened
and strengthened RC beams: an experimental investigation — Buildings (IF: 3,8), 2022.
Inhibition of alkali-carbonate reaction by fly ash and metakaolin on dolomitic lime-
stones — Materials (IF: 3,4), 2022.

Experimental studies on mechanical properties and microscopic mechanism of marble
waste powder cement cementitious materials — Crystals (IF: 2,7), 2022.

Experimental investigation of earth soil and its behaviour on strength parameters in
concrete production — Materials (IF: 3,4), 2022

Use of artificial intelligence methods for predicting the strength of recycled aggregate
concrete and the influence of raw ingredients — Materials 2(IF: 3,4), 022
Multi-objective optimization of sustainable concrete containing fly ash based on envi-
ronmental and mechanical considerations — Buildings (IF: 3,8), 2022.

Preparation and performance comparison of stone powder and clay foundation rein-
forcement materials under high mobility conditions — Buildings (IF: 3,8), 2022.

Design, Functionality and Safety in Concrete Forming, Reinforcing and Pouring —
Buildings (IF: 3,8), 2022.

A Review on Strength and Durability Properties of Wooden Ash Based Concrete — Ma-
terials (IF: 3,4), 2022.

Effects of polyoxymethylene fiber on fresh and hardened properties of seawater sea-
sand concrete — Polymers (IF: 5,0), 2022.

Evaluating the Influence of Elevated Temperature on Compressive Strength of Date
Palm Fiber Reinforced Concrete using Response Surface Methodology — Materials (IF:
3,4),2022.

Durability challenges of substituting high volume fly ash with low-grade calcined clay
in general purpose concrete — Materials (IF: 3,4), 2022.

Preparation of lightweight subgrade bricks from mixtures of coal fly ash and sewage
sludge — Journal of Testing and Evaluation (IF: 1,2), 2022.

Influence of Stone Powder Content from Manufactured Sand Concrete on Shrinkage,
Cracking, Compressive Strength, and Penetration — Buildings 2023.

A review on sustainable and effective utilisation of municipal solid waste incinerated

ash — Civil Engineering Infrastructures Journal (IF: 1,0), 2023.
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44) Catalytic gasification of fine coal waste using natural zeolite to produce syngas as fuel
—Journal of Ecological Engineering (IF: 1,3), 2023.

45) Water treatment sludge as a cement substitute in concrete manufacturing: evaluation of
sludge heat treatment, concrete properties and solidification/stabilization — Structural
Concrete (IF: 3,2), 2023.

14. Wykaz uczestnictwa w programach europejskich lub innych programach mi¢dzynarodo-
wych.

15. Wykaz udzialu w zespotach badawczych, realizujacych projekty inne niz okreslone
w pkt. 11.9.

Rutkowska Gabriela — uczestnictwo w grupie roboczej PLGBC dekarbonizacja — Polskie
Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (Polish Green Building Council). Przygoto-

wanie raportu ,,Mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa” .

16. Wykaz uczestnictwa w zespotach oceniajacych wnioski o finansowanie badan, wnioski o
przyznanie nagrod naukowych, wnioski w innych konkursach majacych charakter naukowy

lub dydaktyczny.

I11. WSPOLPRACA Z OTOCZENIEM SPOLECZNYM I GOSPODARCZYM

1. Woykaz dorobku technologicznego.

W ramach prowadzonych badan wiasnych dotyczacych wykorzystania popiotéw lotnych z ter-
micznego przeksztalcania osadow $ciekowych opracowatam technologi¢ betonu o poprawionej

wytrzymatos$ci i mrozoodpornosci. W efekcie prac zostat ztozony wniosek patentowy. P.437589.

W ramach wspolpracy od 2021 roku z przemystem w zaktadzie prefabrykacji betonowej PEKA-
BEX S.A. w Mszczonowie opracowatam technologi¢ produkcji innowacyjnych wielkogabaryto-
wych prefabrykowanych elementéw konstrukcji budowlanych z betonu lekkiego wysokich wy-

trzymatosci.
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2. Wspotpraca z sektorem gospodarczym.

Od 2015 roku wspodtpracuje z przedsicbiorstwem BUDOKRUSZ S.A, dziatajacym
w sektorze budowlanym od 1990 r. Przedsigbiorstwo t0 jest czolowym producentem betonu to-
warowego oraz kostki brukowej w Polsce. Jako producent betonu towarowego posiada wlasne
kopalnie kruszyw gwarantujace stabilno$¢ produkcji i rozw6j nowych technologii. Przedsigbior-
stwo posiada Centralne Laboratorium Betonu i Kruszyw Budokrusz S.A. ktore jest odpowie-
dzialne za kontrolowanie procesu produkcji mieszanki betonowej oraz innych mieszanek cemen-
towych. Sktadniki stosowane do produkcji betonu sprawdzane sg na etapie dostawy, w trakcie
magazynowania oraz w fazie produkcji. Z mieszanki betonowej pobierane sa probki w celu
przeprowadzenia dalszych badan w zaleznosci od rodzaju betonu towarowego: pomiar konsy-
stencji, napowietrzenia, gestosci, temperatury itd. W kolejnych etapach sprawdzane sg: wytrzy-
mato$¢, wodoszczelnos$¢, mrozoodpornos¢. Na podstawie uzyskanych wynikéw badan prowa-
dzona jest ocena zgodnosci z wymaganiami normy. Jakiekolwiek zmiany sktadu recept stosowa-
nych do produkcji mieszanki betonowej lub cementowej wdrazane sg wytgcznie za zgoda labora-
torium i technologa.

W ramach wspotpracy z przedsigbiorstwem opracowano receptury mieszanek betonowych
oraz o przygotowano stanowisko do badania wytrzymato$ci na $ciskanie betonu wyprodukowa-
nego z popiotem lotnym z termicznego przeksztatcania osadow $ciekowych. Celem przeprowa-
dzonych badan bylo stworzenie zbioru informacji o wytrzymatosci na $ciskanie betondw popio-
towych a tym samym dokonanie analizy i oceny mozliwo$ci wykorzystania popiotéw lotnych z
termicznego przeksztatcenia osadéw $ciekowych do produkcji betonéw zwyktych. Badania po-
zwolily na przygotowanie projektu badawczego POIR.04.01.02-00-0091/16. Do badan przygo-
towano mieszanki betonowe z r6zng zawartoscig popiotu lotnego z termicznego przeksztatcania
osadow Sciekowych. Na mieszankach zgodnie z obowigzujagcymi normami sprawdzono konsy-
stencj¢, zawarto$¢ powietrza oraz gesto$¢ a na dojrzatym betonie wytrzymalo$¢ na $ciskanie. Na
podstawie badan empirycznych opracowana zostala receptura robocza mieszanki betonowej, be-
daca podstawg do produkcji betonu towarowego.

W ramach dalszej wspolpracy przygotowano stanowisko do badania wytrzymato$ci na $ci-
skanie i mrozoodporno$ci betonu wyprodukowanego z popiotem lotnym z termicznego prze-
ksztalcania osadow $ciekowych. Celem przeprowadzonych badan byto stworzenie zbioru infor-

macji o wytrzymatosci na $ciskanie 1 mrozoodpornosci betonéw popiotowych a tym samym do-
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konanie analizy i oceny mozliwo$ci wykorzystania popiotow lotnych z termicznego przeksztal-
cenia osadow $ciekowych do produkcji betonow zwyktych. Przeprowadzone badania pozwolity

na przygotowanie projektu badawczego POIR.04.01.02-00-0036/17.

0d 2022 roku wspotpracuj¢ z Grupa Pekabex — oddziat w Mszczonowie. Grupa Pekabex to
najwickszy wytworca konstrukcji prefabrykowanych w Polsce. Produkuje elementy zbrojone
tradycyjnie oraz nowoczesne elementy strunobetonowe wykorzystywane w budownictwie wiel-
kokubaturowym (np. hale produkcyjne, magazyny, biura, dworce, parkingi), inzynieryjnym (np.
mosty, tunele), a takze na potrzeby projektéw nietypowych. Poza dziatalno$cia produkcyjna, ofe-
ruje ustugi zwigzane z doradztwem technicznym, projektowaniem, transportem i montazem ele-

mentéw prefabrykowanych.

3. Wykaz uzyskanych praw wlasnosci przemystowej, w tym uzyskane patenty, krajowe

lub migdzynarodowe.

W listopadzie 2020 przygotowano wniosek patentowy dla zgtoszonego w konkursie Polski Pro-
dukt Przysztosci produktu: innoBETkos — Beton zwykty na bazie popiotu lotnego z termicznego

przeksztalcania osadow $ciekowych.

Ztozenie wniosku patentowego: Beton o poprawionej wytrzymato$ci i mrozoodpornosci. P.

437589.

4. Wykaz wdrozonych technologii.

W ramach wspotpracy z przemystem wdrozylam z sukcesem w zaktadzie prefabrykacji betono-
wej PEKABEX S.A. w Mszczonowie technologie produkcji innowacyjnych wielkogabaryto-
wych prefabrykowanych elementéw konstrukcji budowlanych z betonu lekkiego wysokich wy-
trzymatosci. W pierwszym etapie wdrozenia prowadzone byly prace projektowe, badawcze 1
laboratoryjne. Opracowane zostaly autorskie receptury betonu lekkiego, charakteryzujacego sie
bardzo wysoka wytrzymatoscig koncowg a takze wysokg wytrzymatoscig wczesng oraz szere-
giem pozostatych parametrow wymaganych przy produkcji prefabrykatéw zelbetowych. W ko-
lejnym etapie opracowane wczesniej receptury wdrozono w masowej produkcji w zaktadzie pre-
fabrykacji, opracowano technologie produkcji mieszanki betonu lekkiego na wezle betoniarskim,

a takze zdefiniowano metody betonowania oraz pielegnacji.
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5. Wykaz wykonanych ekspertyz lub innych opracowan wykonanych na zamowienie instytucji

publicznych lub przedsigbiorcow.

W ramach wspotpracy z przedsiebiorstwem BUDOKRUSZ S.A. opracowano receptury miesza-
nek betonowych oraz o przygotowano stanowisko do badania wytrzymato$ci na $ciskanie betonu

wyprodukowanego z popiotem lotnym z termicznego przeksztatcania osadéw Sciekowych.

W ramach wspoélpracy z zaktadem prefabrykacji betonowej PEKABEX S.A. w Mszczonowie
Opracowane zostaty autorskie receptury betonu lekkiego, charakteryzujacego si¢ bardzo wysoka
wytrzymatoscig konicowa a takze wysoka wytrzymatoscia wczesng oraz szeregiem pozostalych

parametréw wymaganych przy produkcji prefabrykatow zelbetowych.

6. Wykaz udziatu w zespotach eksperckich lub konkursowych.

W pazdzierniku 2020 roku ztozytam wniosek do XXIII edycji konkursu: Polski Produkt
Przysztosci.
Whiosek konkursowy Program Operacyjny Inteligentny Rozwdj o$ priorytetowa 2 Wsparcie
otoczenia i potencjatu przedsigbiorstw do prowadzenia dziatalnosci B+R+I dziatanie 2.4 Wspo6t-
praca w ramach krajowego systemu innowacji poddziatanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotazy no-
wych instrumentéw inno_LAB Polski Produkt Przysztosci XXIII edycja: innoBETkos - Beton

zwykly na bazie popiotu lotnego 7 termicznego przeksztalcania osadow sciekowych.
Przygotowywatam réwniez wnioski badawcze w nastepujacych konkursach:

o 222999 — Wniosek o finansowanie projektu badawczego z zakresu badan podstawowych
— OPUS: Badanie zdolno$ci akumulacji ciepta z wykorzystaniem gruntowych wymienni-
kow ciepta .

e 204592 — Whniosek Polsko-Norweskiej Wspotpracy Badawczej — Small grant scheme:
Analysis of application conditions of ground heat exchangers in building objects on non-

urbanized areas.
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e 157167 — Wniosek o finansowanie projektu badawczego z zakresu badan podstawowych
— OPUS: Analiza warunkéw zastosowania gruntowych zasobnikow ciepta w obiektach
budowlanych na terenach niezurbanizowanych.

e 96635 — Whniosek o finansowanie projektu badawczego — wtasny: Rewitalizacja jednostki
osadniczej na terenach niezurbanizowanych z wykorzystaniem gruntowych zasobnikow
ciepfta.

e 96143 — Whniosek o finansowanie projektu badawczego — wtasny: Rewitalizacja wsi po-
tozonych na nizinnych obszarach ONW w aspekcie przeksztalcen budowlano-
przestrzennych.

e 87227 — Whniosek o finansowanie projektu badawczego — wilasny: Przeksztatcenia prze-
strzenno-budowlane jako kierunek rewitalizacji wsi potozonych na nizinnych obszarach
ONW.

e 72835 — Whiosek o finansowanie projektu badawczego — wlasny: Mozliwosci rewitaliza-
cji wsi w aspekcie przeksztatcen budowlano - przestrzennych na terenach ONW.

e 39953 — Whiosek o finansowanie projektu badawczego — wiasny: Rewitalizacja wsi
na terenach ONW w makroregionie srodkowowschodnim.

e 19829 — Whniosek o finansowanie projektu badawczego — wtasny: Ocena potencjatu spo-
tecznosci lokalnych wybranych obszarow ONW a mozliwosci modernizacji
i wykorzystania zastanych zasob6éw budowlanych indywidualnych gospodarstw rolnych.

Szanse i1 zagrozenia proceséw aktywizacji i modernizacji obszaréw ONW.

7. Wykaz projektdw artystycznych realizowanych ze srodowiskami pozaartystycznymi.

IV. INFORMACJE NAUKOMETRYCZNE

1. Impact Factor (w dziedzinach 1 dyscyplinach, w ktorych parametr ten jest powszechnie uzy-

wany jako wskaznik naukometryczny).

Impact Factor — 57,248

2. Liczba cytowan publikacji wnioskodawcy, z oddzielnym uwzglgdnieniem autocytowan przed-

stawiono w tabeli 1.
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Tab.1. Liczba cytowani publikacji wnioskodawcy

Zrédlo danych Liczba cytowan
(baza) Z autocytowaniami Bez autocytowan
Web of Science 122 94
Scopus 139 109
Google scholar 299

3. Indeks Hirscha przedstawiono w tabeli 2.

Tab. 2. Indeks Hirscha

Zrodlo danych Indeks Hirscha

Web of Science 6
Scopus 6

Google scholar 8

Liczba punktow MNiSW — 2492,

Informacje zawarte w pkt. IV powinny wskazywac réwniez na baze danych, na podstawie ktorej
zostaly podane.

Przy  wyborze tej bazy  nalezy  zwraca¢ uwage na  specyfike  dziedziny
i dyscypliny naukowej, w ktorej kandydat ubiega sie o nadanie stopnia doktora habilitowanego.
Rada Doskonalosci Naukowej informuje, ze podawanie danych naukometrycznych — w opinii
Rady Doskonalosci Naukowej — jest wskazane i zalecane, wynika to takie ze stosowanej po-
wszechnie praktyki przez samych kandydatow ubiegajgcych si¢ o awans naukowy.
Nalezy jednak podkreslic, ze podane we wnioskach o wszczecie postgpowania awansowego dane
naukometryczne nie mogq stanowi¢ kryterium oceny dorobku naukowego Kandydata
dla podmiotow doktoryzujgcych, habilitujgcych oraz samej Rady Doskonatosci Naukowej, orga-
now  prowadzqcych — postepowania w  sprawie  nadania  stopnia  lub  tytulu.
Zadaniem tych organow jest przede wszystkim ocena ekspercka dorobku naukowego Kandydata

ubiegajgcego si¢ o awans naukowy, zas decyzja o nadaniu stopmia lub tytutu nie powinna

m@wgﬂf i

by¢ uzalezniona od podania tych danych.




(podpis wnioskodawcy)
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